FICHA 10.2

SUCIEDAD POR LAVADO DIFERENCIAL

Situacion de la lesion

Situacion en los planos. e=1/150

Muro interior caseta de herramientas

Referencia en planos

P 20

Descripcion de la lesiéon

Acumulacion de particulas ensuciantes en la cara
interna del muro de color marron.

Fotografia

Descripcion grafica de la lesion

Analisis y posibles causas

La suciedad es debida al lavado diferencial que
se produce por escorrentia, sirviendo el agua de
lluvia que se filtra por la cubierta como vehiculo
del barro con el que se fijan las tejas canales a la
coronacion del muro y que produce el
ensuciamiento de la cara interna.

E=1/15

1. Agua de lluvia

Criterio de intervencion

Para poder solucionar la patologia se debera de realizar primeramente la propuesta de intervencion

desarrollada en la ficha 8.1.

Posteriormente se seguiran los pasos a seguir que se explican en la ficha 11.2

2. Saturacion de poros por el
arrastre del barro
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3. Lamina de agua ensuciando
el paramento




