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RESUMEN.—En este trabajo se efectúa un estudio geológico, mineralógico 
y geoquímico de las mineralizaciones de Fe sedimentarias de Latedo, en la 
provincia de Zamora, asociadas a los materiales ordovícieos de flanco S del 
Sinforme de Alcañices. Igualmente, se analizan las características paleogeo-
gráficas del medio de depósito y las fuentes del Fe y se establecen las condicio
nes físico-químicas y los procesos de formación de la magnetita y las cloritas 
que constituyen estas mineralizaciones. 

ABSTRACT.—A geological, mineralogical and geochemical study of the se
dimentary Iron-ores from Latedo (Zamora) has been performed. The minera
lizations are associated to Ordovician materials in the South limb of the Alca
ñices Synform. The palaeogeographic features, the depositional environment 
and the provenance of the mineralization are analyzed. The physico-chemical 
conditions in which the magnetite and chlorite constituting the mineralization 
were formed are stablished. 
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tal, Zamora, Alteración de rocas volcánicas básicas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las mineralizaciones de Fe de Latedo fueron puestas de manifiesto por 
M O R O et al. (1989) al interpretar el Mapa del Campo Magnético Residual de 
la Comarca de Aliste. En varios puntos de esta comarca se encuentran restos 
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de explotaciones antiguas de Fe PuiG y LARRAZ (1883), ya hace referencia a 
las explotaciones de Fe de Río MANZANAS y otros autores, MARTÍNEZ GARCÍA 
(1971, 1972) y QUIROGA (1981) en sus trabajos de geología regional, mencio
nan en los tramos esquistosos situados a techo de la Cuarcita Armoricana, 
mineralizaciones de esta naturaleza. 

2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA 

La zona que contiene las mineralizaciones de Fe está situada en el NO de 
la provincia de Zamora, junto a la localidad de Latedo, en las hojas n.° 337-338 
del Mapa Topográfico Nacional. Geológicamente se encuentra dentro de la 
Zona Centro-ibérica de JULIVERT et al. (1972), en el flanco S del Sinforme de 
Alcañices, que está limitado al S por el Antiforme de Villadepera (QUIROGA 
1981, 1982), y al Ν por el de «Ullo de Sapo» o Antiforma de Sanabria (MARTÍ
NEZ GARCÍA, 1971, 1973). 

3. GEOLOGÍA DE LA ZONA DE LATEDO 

En la zona de Latedo se ha realizado una cartografía geológica a escala 
1:25.000, y se ha levantado la serie estratigráfica de los materiales ordovícicos 
que en ella se encuentran (Fig. 1). De muro a techo, las formaciones diferen
ciadas son las siguientes: 

Formación Cabeza de las Viñas: tiene una potencia de unos 300 m. y en ella 
se han diferenciado tres miembros. El inferior, formado por micaesquistos con 
intercalaciones de cuarcitas micáceas, el medio de naturaleza volcano-sedimen-
taria, constituido por metabasaltos fuertemente alterados por procesos hidro
termales y metamórficos. A techo de estos basaltos, y probablemente en rela
ción con ellos, aparece un nivel de turmalinitas, de varios metros de potencia, 
constituido aproximadamente por un 70 % de turmalina de la serie Chorlita-
Dravita. Y por último, el miembro superior presenta características similares 
al primero de ellos, pero tiene mayor abundancia de intercalaciones cuarcíticas. 
La edad de esta Formación, por correlación con otras series establecidas en la 
región, es Ordovícico inferior. 

Formación Cuarcitas del Pielgo: tiene una potencia de unos 400 m. y en ella 
se han diferenciado dos miembros. El inferior formado por bancos de cuarcitas 
masivas y blanquecinas, y el superior constituido por cuarcitas micáceas con 
intercalaciones de esquistos. A este último miembro están asociadas las minera
lizaciones de Fe. Esta Formación es asimilable a la Cuarcita Armoricana, de 
edad Arenig. 

Formación Latedo: tiene una potencia de unos 1.050 m. y está constituida 
por pizarras grises azuladas, muy monótonas, de tonos oscuros, cuya edad es 
Llanvirn-Llandeilo. 

Estas formaciones presentan características comunes a las definidas por 
otros autores en áreas adyacentes (RIBEIRO & REBELO, 1971; MARTÍNEZ GAR
CÍA, 1973; RIBEIRO, 1974; QUIROGA, 1981; REBELO, 1983-1985; REBELO AND 
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ROMANO, 1986 y VACAS y MARTÍNEZ-CATALÁN, 1987), y por lo tanto pueden 
correlacionarse entre sí. Ahora bien, teniendo en cuenta las diferencias encon
tradas entre ellas, como es la presencia de un miembro de naturaleza volcano-
sedimentaria dentro de la formación inferior, no descrito en otras áreas y, 
además, la existencia de dos miembros bien definidos en la Formación Cuarci
tas del Pielgo, se ha optado, en principio, por definir estas nuevas formaciones, 
que van a facilitar la descripción de las mineralizaciones de Fe asociadas a 
estos materiales. 

Desde el punto de vista tectónico se han identificado dos fases de deforma
ción y una etapa posterior de fracturación. Estas fases corresponden a las fases 
de deformación principales hercínicas I y III y a una etapa de fracturación 
terdihercínica respectivamente, definidas por QUIROGA (1981, 1982) y VACAS 

y MARTÍNEZ CATALÁN (1987). La fase I se manifiesta por una marcada esquis-
tosidad Sv la fase III por una antiforma de plano axial subvertical con pliegues 
menores asociados, sobre todo a su flanco Ν y una esquistosidad de crenulación 
S3 paralela al plano axial de esos pliegues. Y por último, a las etapas posterio
res de fracturación le corresponde la presencia de dos desgarres senestros. Al 
S de la zona aparece un cizalla subhorizontal, no cartografiada, relacionada 
probablemente con la segunda fase de deformación hercínica. 

El metamorfismo que afectó, durante la Orogenia Hercínica, a los materia
les de esta zona, es un metamorfismo regional de grado muy bajo a bajo, que 
sobrepasó eventualmente la isograda de la biotita. Este metamorfismo abarca 
la zona de la clorita y parte de la zona de la biotita, sin llegar a alcanzar la del 
granate, ya que este último mineral no ha sido observado en el área. 

4. LAS ROCAS ENCAJANTES DE LA MINERALIZACIÓN: 
FORMACIÓN CUARCITAS DEL PIELGO 

4.1. Caracteres estratigráficos, mineralógicos y geoquímicos 

Las mineralizaciones de Fe de Latedo se encuentran interestratificadas en 
los materiales pertenecientes al miembro superior de la Formación Cuarcitas 
del Pielgo, en los cuales, de muro a techo, se han diferenciado los siguientes 
tramos (Fig. 1): 

— 20 m. de micaesquitos cuarzosos, formados fundamentalmente por cuar
zo, clorita, moscovita y biotita. Como minerales accesorios están presentes la 
magnetita y el apatito. La esquistosidad Sx está claramente marcada por la 
alternancia de lechos, muy poco potentes, de micas y óxidos de Fe. 

— 10 m. de cuarcitas micáceas constituidas por cuarzo fundamentalmente 
y clorita, moscovita, feldespastos y magnetita como minerales accesorios. A 
techo de este tramo se encuentra el tramo mineralizado inferior. 

— 20 m. de esquistos cuarzosos que contienen abundante magnetita en la 
base. Este tramo está constituido esencialmente por cuarzo, clorita y abundan
te materia orgánica. El tamaño de grano del cuarzo es muy homogéneo y pre
senta formas alargadas que se disponen paralelamente a la S r 
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— 10 m. de micaesquistos similares a los del primer tramo descrito. 

— 20 m. de esquistos constituidos fundamentalmente por cuarzo, clorita, 
moscovita y sericita. Este tramo presenta una estructura bandeada debido a la 
alternancia de lechos de clorita, moscovita y sericita con abudante magnetita, 
y otros de cuarzo fundamentalmente, que presentan micas y magnetita de for
ma diseminada. 

— 3,5 m. de cuarcitas micáceas, en las cuales la magnetita, junto con el 
cuarzo y las cloritas, pasan a ser los constituyentes fundamentales. El apatito 
se encuentra de manera accesoria. También es característico de estas cuarcitas 
la presencia de radiolarios magnetitizados y de mallas de algas reemplazadas 
por clorita, magnetita y apatito, las cuales condicionan, probablemente, la es
tructura bandeada que se observa. A techo de estos materiales se encuentra el 
tramo mineralizado superior. 

— 5 m. de clorito-esquistos cuarzosos, en los que la magnetita, junto con 
las cloritas y el cuarzo, continúan siendo los minerales fundamentales. El apa
tito y el circón son también frecuentes. Estos esquistos presentan una estructu
ra bandeada, que está definida por la alternancia de lechos de mallas de algas 
reemplazadas por magnetita, clorita y apatito y otros, de mayor potencia y 
continuidad, formados por cuarzo, clorita y apatito y magnetita diseminados. 
Este bandeado define la S0 que resulta subparalela a la S r 

— 10 m. de cuarcitas micáceas de tamaño de grano fino, similares a las que 
aparecen a muro del tramo mineralizado superior, aunque ligeramente más 
cuarzosas y con una orientación de los minerales menos marcada. 

— 20 m. de cuarcitas micáceas de tamaño de grano medio a fino, constitui
das fundamentalmente por cuarzo, clorita, moscovita y sericita. Presentan una 
estructura bandeada debido a la alternancia de lechos más silíceos con otros 
más micáceos. Este bandeado define la S0 y es paralelo a la S1? que está bien 
desarrollada en los niveles más micáceos. 

Con el objeto de observar la evolución de los elementos concentrados en 
los tramos mineralizados, respecto de los encajantes, de naturaleza más silícea, 
se analizaron 11 muestras pertenecientes, cada una de ellas, a los tramos dife
renciados en el miembro superior de la Formación Cuarcitas del Pielgo (Tabla 
1). Los contenidos de los elementos mayores y traza más significativos fueron 
representados gráficamente (Fig. 2). De la distribución de los elementos mayo
res, cabe destacar lo siguiente: 

El contenido en Fe, representado como Fe203, aumenta gradualmente has
ta los tramos mineralizados, en los que presenta la concentración máxima, 
siendo ésta más alta en el tramo superior que en el inferior. En cambio, el 
contenido en Si02 sigue una traza prácticamente simétrica a la del Fe203. Por 
otro lado, los contenidos en P205 y en CaO evolucionan de forma paralela, 
presentando ambos óxidos un aumento en los tramos mineralizados, lo que 
justifica la presencia en ellos de apatito, que se considera como un mineral 
característico de estas mineralizaciones. El aumento del contenido en MgO se 
debe a que el Mg forma parte de las cloritas, que son minerales esenciales en 
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estas mineralizaciones. El contenido en Ti02 no presenta máximos claramente 
definidos, aunque puede decirse en general que es elevado en este tipo de 
rocas. Por último, el contenido en A1203 no aporta ninguna información ya 
que forma parte de varios minerales, distribuidos a lo largo de todo el miem
bro. 

Respecto a la distribución de los elementos traza cabe destacar lo siguiente: 
el aumento del contenido en V de los tramos mineralizados, por la importancia 
genética que tiene este elemento. El contenido en S también aumenta, llegando 
a alcanzar, en el tramo inferior, un valor de 14.249 ppm. Los contenidos en Ni, 
Co, Cu y Zn, son en general bajos. Los contenidos en Co y Zn son más eleva
dos en los tramos mineralizados. En el contenido en Cu se observa una cierta 
tendencia a aumentar en los tramos mineralizados o en sus proximidades, 
mientras que el de Ni disminuye. Estos últimos elementos pueden entrar en la 
red de la magnetita, sustituyendo al Fe+ + , aunque también es posible que estén 
formando parte de los sulfuros de Fe. Por último, los contenidos en Β a son en 
general muy elevados. 

TABLA I. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS NIVELES MINERALIZADOS Y 
DE LAS ROCAS ENCAJANTES 

Elementos mar/ores ( % en peso ) 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 

SlOo 

TÍ09 

A12Ö? 
Fe203 

MgO 
MnO 
CaO 
Na20 

K2b 
P205 

M.Y 

83.56 

0.59 

5.76 

4.60 

0.10 
0,02 
0.17 

-

1.98 

0.06 

0.84 

33.95 

0.67 

3.82 

54.77 

0.54 
0.04 
1.62 
0.21 

1.01 

0.45 

2.04 

26.26 

0.97 

7.19 

52.53 

2.06 
0.10 
3.85 
0.23 

2.97 

0.98 

2.94 

57.27 

1.41 

6.52 

26.23 

1.38 
0.12 
2,91 
0.15 

1.94 

0.70 

1.42 

85.86 

0.31 

8.19 

2.24 

0.11 
0.00 
0.19 

-

1.00 

0.04 

1.20 

46.21 

0.34 

4.02 

41.15 

0.95 
0.04 
1.84 
0.23 

0.66 

0.62 

3.39 

5.72 

0.32 

3.92 

82.98 

1.39 
0.05 
2,82 
0.17 

0.89 

0.79 

1.28 

61.69 

0.65 

5.31 

24.33 

1.03 
0.10 
1.13 
0.29 

1.33 

0.33 

3.24 

92.22 

0.30 

3.54 

2.41 

0.16 
0.02 
0.20 

-

0.57 

0.19 

0.47 

88.14 

0.33 

4.56 

3.83 

0.06 
0.01 
0.16 

-

0,09 

0.01 

1.18 

85.18 

0.54 

6.53 

2.84 

0.23 
0.04 
0.08 

-

1.55 

0,07 

1.80 

Elementos traza ( ppm ) 

S 
Cu 
Cr 
Sc 
Zn 
Y 
Ni 
Co 
Sr 
Y 
Ba 

0 
0 

138 
5.2 
0 

23.3 
40.4 
8.6 

51.1 
92 
554 

14249 
27 
74 
22 
100 
100 
19 
4 

228 
532 
2266 

2111 
43 
100 
46 
97 
175 
2 
16 
185 
578 
3217 

0 
22 
27 
25 
75 
144 
-
10 

228 
345 
4769 

406 
0 
94 
2 1 
0 

105 
13.1 
5.3 
4.3 
47 
416 

3916 
121 
18 
23 
87 
152 
58 
-
46 
482 
327 

90 
34 
-
37 
137 
156 
1 
10 
141 
731 
682 

0 
66 
135 
22 
78 
50 

1232 
15 
48 
240 
198 

0 
1 4 
82 
2 1 
0 
17 

44.2 
3.5 
27 
29 
325 

81 
0 

109 
3.3 
0 

328 
45.9 
7.4 

53.1 
81.7 
908 

652 
0 

98.5 
4.5 
0 

195 
o 1 .o 
57 
34 
49 
272 
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a) Afloramiento del nivel mineralizado superior, en el paraje denominado «El Zufrero». 
Obsérvese la estructura bandeada que presenta. 

b) Aspecto microscópico del bandeado algal, en este mismo nivel, donde se observan las 
mallas de algas reemplazadas por clorita, apatito y magnetita. Sección transp., LN x 
63. 

c) Magnetita en cristales idiomorfos, parcialmente hematitizados a través de los planos de 
exfoliación (111). Sección pulida, NC X 200. 

d) Magnetita en agregados cristalinos con láminas de clorita y granos de apatito. Sección 
transp. NC x 63. 

e) Magnetita masiva con algunas impurezas de cuarzo y clorita. Sección pulida, LN x 200. 
f) Radiolarios magnetitizados y formas óigales reemplazadas por apatito. Sección transp., 

Ln X 63. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS MINERALIZACIONES 

5.1. Caracteres morfológicos y mineralógicos 

Las mineralizaciones de Fe de Latedo definen dos tramos poco potentes y 
de gran continuidad lateral, que están interestratificados en los materiales es
quistosos del miembro superior de la Formación Cuarcitas de Pielgo. Las carac
terísticas texto-estructurales y mineralógicas que presentan son las siguientes: 

Tramo mineralizado superior: tiene una potencia aproximada de 1 m., y 
presenta una estructura bandeada, debida a la alternancia de lechos más clorí-
ticos con otros más ricos en magnetita. Este bandeado define la S0 y es paralelo 
a la Sl3 y está condicionado en parte por la presencia de mallas de algas, reem
plazadas por magnetita, clorita y apatito (Fig. 3a). 

Los minerales fundamentales que constituyen este tramo son magnetita, 
clorita y apatito, y cuarzo, hematites, ilmenita, pirita, biotita y grafito como 
accesorios. La magnetita se presenta normalmente en cristales idiomorfos a 
subidiomorfos, en agregados cristalinos, masiva y reemplazando a mallas de 
algas y/o radiolarios (Figs. 3b, 3c, 3d, 3e y 3f). Normalmente este óxido de Fe 
está parcialmente martitizado a través de los bordes de los cristales y de los 
planos de exfoliación (111). En algunos de los cristales se diferencian pequeñas 
inclusiones de pirita. La clorita fue identificada por difracción de rayos X y 
calculada su fórmula química a partir de los parámetros deducidos de su difrac-
tograma, teniendo en cuenta una serie de premisas establecidas por NIETO 
(1983). Los valores obtenidos para el Si4+ y la relación Fe2+/R2, representados 
en el diagrama de FOSTER (1962) (Fig. 4), dan que el tipo de clorita analizada 
es una thuringita [(Mg108 Fe4 Al092) (Al148 Si252)010 (OH)8j. 

El apatito se presenta en agregados cristalinos y reemplazando a mallas de 
algas de tal forma que, a veces, se pueden observar lechos casi continuos de 
este mineral. 

Oü 
cr 

+ 

Ü-

c 
- o 

o 
α 
Φ 

0.7 5 

0.25 

Thur i η g i ta 

•=—Τ 

ι 
Ripid io l i ta 

Sher idani ta 

Chamosi ta 

Brunsvigita 

Cl inoc loro 

D iaban t i ta 

Penn in i ta 

2 .75 3.10 

4 + 
Si por cada cuatro posiciones tetraedricos 

FIG. 4. Clasificación de las cloritas (FOSTER, 1962). 



ESTUDIO DE LAS MAGNETITAS DE LATEDO: I CONTRIBUCIÓN... 1 2 3 

Tramo mineralizado inferior: tiene una potencia de 1,5 m. y es de naturale
za más arenosa que el superior. El cuarzo pasa a ser un constituyente esencial, 
mientras que las cloritas y la magnetita son menos abundantes y también de 
menor tamaño de grano. La ilmenita es más común, y lo mismo ocurre con la 
hematites y la goethita, las cuales aparecen en pequeños lechos y en filoncillos 
de origen secundario (Fig. 5a). La magnetita se presenta normalmente en cris
tales idiomorfos de pequeño tamaño, aunque también se observa reemplazan
do a formas algales (Figs. 5b y 5c). 

5.2. Caracteres geoquímicos 

De la composición química de los tramos mineralizados es importante seña
lar los contenidos elevados en V, el cual en el tramo superior tiene un valor de 
731 ppm. También los contenidos en A1203 y P 20 5 son bastante elevados (Tabla 

I)· 
Los análisis puntuales realizados por microsonda electrónica (CAMEBAX 

SX50) en las magnetitas y cloritas del tramo mineralizado superior (Tabla II), 
confirman las consideraciones hechas para los análisis químicos. 

TABLA II. ANÁLISIS DE MAGNETITAS Y CLORITAS POR MICROSONDA 
ELECTRÓNICA 

A B C D E F 6 H 

SIOv 

Ti02 

A1203 

Cr 2 0 3 

V203 

F e2ú3 
Mnü 
MgO 
Znû 
NiO 
CaO 
Na20 

K20 
Nb20c 

P 20 5 

CoO 
CuO 

S2O3 

0,155 

0.094 

0.065 

0.081 

0 191 

98.043 

0 
0.068 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

0.048 

0,380 

0.065 

0.076 

0.048 

0.200 

98.704 

0 
0.012 

0 
0.011 
0.023 

0 

0.034 

0 

0 

0 
0 
0 

0,136 

0.050 

0.064 

0 

0 283 

98.802 

0,092 
0 
0 
0 

0.006 
0 

0.007 

0 009 

0 

0 
0.091 
0,048 

0.565 

0.110 

0.083 

0 

0 180 

99.347 

0 
0.091 
0.101 
0.006 
0 
0 
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FIG. 5. a) Obsérvese los cristales subidiomorfos de magnetita, parcialmente transformada en he
matites y goethita, y los cristales maclados de ilmenita. Sección pulida, NC X 50. 

b) Aspecto microscópico de la textura granular que presenta, en determinados puntos, el 
nivel mineralizado inferior, donde pueden verse agregados de pequeños cristales idio
morfos de magnetita. Sección pulida, LN x 200. 

c) Otro aspecto de este nivel mineralizado, donde se observan mallas de algas reemplaza
das por clorita y magnetita, así como la presencia de abundantes cristales de cuarzo. 
Sección transp. LN x 63. 

d) Textura bandeada de los lechos cloríticos (thuringitas) con cristales idiomorfos de mag
netita diseminados. Sección pulida, LN X 200. 
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En las magnetitas el contenido en Fe203 tiene un valor medio de 98,183 %, 
siendo también importantes los contenidos medios en V (0,217 %) y en Ti 
(0,156 %). Para las cloritas se ha obtenido un valor medio en Fe203 de 38,527 
%, muy elevado respecto al 8,229 % de MgO. Estos contenidos indican que se 
trata de una clorita férrica, lo que concuerda con los resultados obtenidos a 
partir de los análisis de rayos X, expuestos en el apartado 4.1. 

6. CONSIDERACIONES GENÉTICAS SOBRE LAS 
MINERALIZACIONES DE HIERRO DE LATEDO 

Las mineralizaciones de Fe de Latedo pueden clasificarse en base a sus 
características texto-estructurales, mineralógicas, químicas y a su edad, como 
mineralizaciones de Fe sedimentarias de tipo IRONSTONES. No obstante, pre
sentan algunas diferencias, como son el predominio de la magnetita en la faciès 
óxidos y la ausencia de los carbonatos; así como la falta de las formas oolíticas 
que son muy características en este tipo de mineralizaciones. Sin embargo, 
conviene señalar que YOUNG (1989a) recomienda englobar con el término de 
Ironstones tanto a las mineralizaciones de Fe denominadas clásicamente con 
este término, como a las formaciones de Fe bandeado. 

6.1. Paleogeografía de la zona de Latedo 

Las condiciones físico químicas de la cuenca de depósito son las responsa
bles de la especie mineral que en ella se forme; además, están estrechamente 
relacionadas con el medio paleogeográfico. Por esta razón se resumen a conti
nuación las características físico-químicas y paleogeográficas de la zona de 
Latedo. 

La Formación Cuarcitas del Pielgo (Arenig), roca encajante de los tramos 
mineralizados, y la Formación Latedo, definen una megasecuencia positiva que 
tiene carácter transgresivo. Los depósitos marinos someros, sublitorales, que 
constituyen el miembro inferior de la Formación Cuarcitas del Pielgo, están 
seguidos por otros de transición, que corresponden a los del miembro superior, 
sobre los cuales aparecen los sedimentos pelíticos de la Formación Latedo, de 
medios más profundos. 

Al carácter arenoso de la Formación Cuarcitas del Pielgo se suma la presen
cia de mallas de algas fósiles, observadas al microscopio, que confirman la 
poca profundidad del medio. Además, en las proximidades de esta zona, se 
han encontrado huellas internas de organismos, probablemente Daedalus, las 
cuales son característica de zonas litorales arenosas (SEILACHER, 1967; CRIMES, 
1975). En los materiales pelíticos de la Formación Latedo no se han encontrado 
fósiles que permitan deducir la batimetría exacta del medio en que se forma
ron. Ahora bien, tanto por su carácter lutítico, como por la correlación que se 
ha hecho con series vecinas, se puede decir que los depósitos que la constituyen 
son más profundos que los anteriores; y correspondientes probablemente a 
medios de plataforma externa. 
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Respecto a las condiciones físico-químicas del medio, puede decirse que 
éstas fueron reductoras, con unos valores de Eh intermedios entre los de faciès 
de óxidos y de carbonatos (éstos últimos no encontrados en la zona de Latedo) 
y con pH básico. Todas estas condiciones están controladas por la presencia de 
materia orgánica. Esta última consideración se deduce de la presencia de grafi
to en los niveles mineralizados y en sus materiales encajantes y, además, por 
las condiciones paleogeográficas que regulan la oxigenación y la agitación de 
las aguas de la cuenca. 

6.2. Origen del hierro 

En cuanto a la fuente o fuentes que pudieron aportar el Fe a la cuenca son 
las áreas continentales emergidas durante el período en que estas mineraliza-
ciones se formaron, finales del Arenig-principios del Llanvirn, las más proba
bles, durante un período de estabilización de la transgresión ordovícica. Peque
ñas oscilaciones del nivel del mar explicarían el hecho de que el tramo inferior 
sea más arenoso, de material más grosero que el tramo superior. Las referen
cias bibliográficas apoyan esta fuente. 

Entre los autores que en España han estudiado mineralizaciones semejan
tes, cabe citar a LUNAR (1977), quien describe las mineralizaciones de Fe de la 
Zona Astur-Occidental Leonesa; GUTIÉRREZ MARCO et al. (1984), quienes 
efectúan una recopilación de los depósitos de Fe oolítico del Ordovícico de 
España, en los que encajan temporal y geológicamente las mineralizaciones de 
Fe de Latedo, a los que asignan un origen continental. ARAMBURU (1989) 
describe los depósitos de Fe oolítico de edad similar, en la zona Cantábrica, 
obteniendo el Fe que los constituye de la alteración subaérea del cemento de 
la dolomita ferrosa o de los materiales volcánicos. Esta procedencia del Fe, 
para estas mineralizaciones, ya había sido citada por otros autores (GARCÍA-
RAMOS et al., 1987). Por último, ARENAS (1984) estudia los Fe sedimentarios 
en la zona de Cabo Ortegal, cuyo origen podría estar en la alteración de rocas 
volcánicas existentes en el Ordovícico y Silúrico. 

Por la proximidad a la zona de estudio, cabe citar las mineralizaciones de 
Fe del Norte de Portugal, de edad Ordovícico y de gran similitud mineralógica 
y textural con las de Latedo. Etas mineralizaciones han sido estudiadas por 
diferentes autores. A principios de siglo, HERNÁNDEZ SAMPELAYO (1929) estu
dió los yacimientos de Fe del Cabeço da Mua y de la sierra de Roboredo, en 
la región de Moncorvo, realizando una valoración minera importante, así como 
una descripción mineralógica y geoquímica de los mismos; COTELO NEIVA y DE 
MORÁIS CERVEIRA (1951) estudiaron las magnetitas en la zona de Vila Cova 
do Maräo, más tarde COTELO NEIVA et al. (1957) describen otras mineralizacio
nes de magnetita en la Sierra de Maräo; RIBEIRO & REBELO (1971) hacen un 
estudio de los depósitos de Fe en Moncorvo, cuya continuación hacia el Este 
es estudiada más tarde por Rebelo (1980-1981) y, por último D 'OREY y REBE
LO (1983) también realizan estudios sobre los yacimientos de Fe de esta zona. 
Igualmente, mineralizaciones de Fe semejantes a las de Latedo han sido descri
tas en el Macizo Armoricano Francés (CHAUVEL, 1971, 1974; JOSEPH, 1982), 
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asignándole también un origen continental. Por último, YOUNG (1986, 1989) efec
túa una síntesis de los ironstones oolíticas que se encuentran en el Llanvirn infe
rior, Caradoc inferior y Ashgill inferior de Europa y áreas adyacentes, relacionan
do su formación con los momentos de máxima transgresión a escala global. 

Por último, la presencia de rocas volcánicas básicas interestratificadas en 
los materiales de la Formación Cabeza de las Viñas, en la zona de Latedo, 
hace que no se descarte una relación de las mineralizaciones de Fe de esa zona 
con la alteración de rocas volcánicas básicas, las cuales han sido halladas muy 
próximas e incluso en contacto con las mismas en las zonas de San Mamed y 
Santa Ana (E de Latedo). 

6.3. Procesos de formación de las mineralizaciones 
La presencia de contenidos significativos en V, Ni, Cu, Zn y S, elementos 

que suelen asociarse con la materia orgánica y/o estar absorbidos, excepto el S, 
por los oxi-hidróxidos de Fe, inducen a pensar que la magnetita es de origen 
diagenético y recristaliza a partir de oxihidróxidos de Fe, los cuales serían de
positados episódicamente en la cuenca. Estos episodios sedimentarios se for
maron en un medio marino poco profundo. La magnetita que aparece en gran
des cristales puede corresponder a una recristalización durante el metamorfis
mo regional, en aquellos puntos donde se llegó a alcanzar la subfacies de la 
biotita. Los bajos contenidos en Ti02 de las magnetitas explican la ausencia, 
en los cristales, de exsoluciones de ilmenita y, en principio, descarta la posibi
lidad de que dicho mineral tenga un origen magmático; y además, el análisis 
termodinámico, atendiendo a la composición de las magnetitas analizadas, des
carta un origen singenético para las mismas, hecho con el que están de acuerdo 
en la actualidad la mayoría de los autores. 

Las thuringitas han podido comenzar su desarrollo durante la diagénesis, 
dado que las condiciones en que se desarrolla este proceso son adecuadas para 
su formación, ya que los contenidos en Mg de las soluciones intersticiales son 
importantes. La formación de estas cloritas probablemente continuó durante el 
metamorfismo regional de bajo grado que afectó a la zona, MAYNARD (1983), 
mantiene que el hecho de que las doritas estén asociadas a magnetita, indica 
que éstas se originan por metaformismo de bajo grado de la chamosita. No 
obstante, algunos autores, como es HAYES (1928-1930), mantienen que las clo
ritas se pueden formar por precipitación directa. 

7. CONCLUSIONES 

Las conclusiones más importantes de este trabajo son las siguientes: 
En los materiales ordovícicos de la zona de Latedo se han diferenciado, de 

muro a techo, tres formaciones: Formación Cabeza de las Viñas: tiene una 
potencia de unos 300 m., y está constituida por micaesquistos con intercalacio
nes de cuarcitas micáceas, estas últimas más abundantes hacia el techo. En esta 
formación se describe, por primera vez en el Sinforme de Alcañices, la presen
cia de un miembro intermedio de naturaleza volcano-sedimentaria y de un 
nivel de turmalinitas, a techo del mismo. Su edad es Ordovícico inferior; For-
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mación Cuarcitas del Pielgo: tiene una potencia aproximada de 400 m. y se han 
diferenciado dos miembros, el inferior está formado por cuarcitas blanquecinas 
y el superior está formado por cuarcitas micáceas con intercalaciones de esquis
tos. Su edad es Arenig; y Formación Latedo: tiene una potencia de unos 1.050 
m. y está constituida por pizarras grises-azuladas, monótonas. Su edad es Llan-
virn-Llandeilo. 

Las mineralizaciones de Fe definen dos tramos de poca potencia y de gran 
continuidad lateral, que se encuentran interestratificados en el miembro supe
rior de la Formación Cuarcitas del Pielgo. El tramo superior está constituido 
por magnetita, clorita y apatito como minerales esenciales y cuarzo, hematites, 
ilmenita, pirita, biotita y grafito como accesorios. En el tramo inferior el cuarzo 
pasa a ser un constituyente fundamental, mientras que la magnetita y la clorita 
son menos abundantes. La ilmenita y la hematites son más comunes y aparece 
la goethita como producto de oxidación de la magnetita y hematites. La magne
tita se presenta normalmente en cristales idiomorfos a subidiomorfos, en agre
gados cristalinos, masiva y seudomorfizando a mallas de algas y radiolarios. 

La magnetita tiene probablemente un origen diagenético. Se originó durante 
este proceso por la recristalización de los oxi-hidróxidos de Fe sedimentarios, 
depositados en un medio marino somero, de baja fugacidad de oxígeno, como 
indica la presencia de grafito. Parte de la magnetita fue afectada por procesos 
metamórficos. En cuanto a la clorita su origen es diagenético y/o metamórfico. 

La fuente más probable que aportó el Fe a la cuenca fueron las áreas conti
nentales emergidas, durante el período en que estas mineralizaciones se forma
ron, en una etapa de estabilización de la transgresión ordovícica. Los datos 
bibliográficos apoyan esta fuente. Sin embargo, no se descarta una relación de 
estas mineralizaciones de Fe con la alteración de las rocas volcánicas básicas, 
encontradas en las áreas adyacentes. 
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